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	97 Sn, 3 Cu
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	Soldaflux 7000
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	S-Sn97Ag3


	96,7Sn, 3,3Ag
	221-230
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	Soldaflux 7000
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	Darifix 3
	S-Sn97Cu3


	97 Sn, 3 Cu
	230 – 250


	Aliaj pentru lipire moale

Cupru în tinichigerie construcţii
	
	Soldaflux 7000
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